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DACHREINIGUNG & DACHBESCHICHTUNG

VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

Die Reinigung und Beschichtung von Dachern ist ein Thema das
immer wieder fiir Schlagzeilen und Diskussionen in Presse, unter
Hauseigentiimern sowie unter Fachleuten sorgt. Das vorliegende
Merkblatt soll einen Uberblick tiber die verschiedenen Méglich-
keiten bieten, es soll Vor- und Nachteile aufzeigen und mithel-
fen, die Anwendungen auf ihre Richtigkeit zu hinterfragen.

Eine regelmédssige Dachkontrolle (Dachunterhalt) und Dach-
reinigung kann die Lebensdauer eines Daches wesentlich
verlangern und kann deshalb nur empfohlen werden.

So kann starker Laub- und Moosbefall den Wasserablauf
behindern, dies kann zu Wassereintritt fihren und die Un-
terkonstruktion kann Schaden nehmen. Zudem bleibt das
Deckungsmaterial langer feucht und die Gefahr einer Zer-
storung durch Frost steigt.

Zur Gewahrleistung einer regelméssigen Dachkontrolle wird
der Abschluss eines Unterhaltsvertrages mit Fachbetrie-
ben empfohlen. Diese Betriebe und deren Personal sind in
Bezug auf Arbeitssicherheit die Arbeiten auf Dachern for-
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dern, geschult und kennen die Gefahren. Im Unterhaltsver-
trag ist der Umfang, die Leistungen, der Zeitpunkt sowie
die Entschidigung definiert und festgelegt. GEBAUDEHUL-
LE SCHWEIZ bietet entsprechende Unterhaltsvertrage an.
Bei den erwdhnten Dachreinigungsarbeiten und Dachbe-
schichtungen wird nur das Deckmaterial gepflegt respektiv
unterhalten, die darunterliegende Unterkonstruktion wird
dabei nicht beriicksichtigt.

Bei Uberlegungen das Deckmaterial zu ersetzen, sollte ei-
ne gesamtheitliche Energetische Sanierung in Betracht ge-
zogen werden.
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Arbeitsicherheit und Planungsmassnahmen

Bei der Ausfuihrung aller Verfahren sind die Sicherheits-
und Gesundheitsschutzbestimmungen zu beachten, sowie
Abdeckarbeiten und Schutzmassnahmen vorzunehmen.
Auch wenn die Arbeit nur kurz dauert, sind die notwen-
digen Massnahmen zu treffen, um die sichere Ausfiihrung
der Arbeiten zu gewahrleisten.

Empfehlenswert sind folgende Merkblatter der Suva, Ar-
beiten auf Dachern «So bleiben Sie sicher oben» (44066.d),
Checkliste «Kleinarbeiten auf Dachern» (67018.d) und das
GEBAUDEHULLE SCHWEIZ Merkblatt «Anschlagpunkte im
Steildach». In diesen Unterlagen werden die verschiede-
nen Moglichkeiten von Sicherungsmitteln und Vorschriften
um Abstiirze zu verhindern aufgezeigt, sowohl fiir kurzdau-
ernde Arbeiten (max. 2 Personentage) wie auch fur langer
dauernde Arbeiten.

1. Oberflachenreinigung manuell

Vor Arbeitsbeginn

+ Beurteilung und Zustand des Deckmaterials (Entstehen
Schaden am Deckmaterial)

« Bauhern/Auftraggeber informieren lber ev. farbliche
Verdanderungen des Deckmaterials die bei diesen Arbei-
ten entstehen kon-
nen

e e

Vorgehen

«  Moos und Flechten
werden mechanisch
gelost

- Fugen werden aus-
gekratzt

« Dach wird mit Be-
sen gereinigt

Vorteile
+ Keine grossen
Emissionen

+ Keine chemischen
Verdnderungen an
der Deckung und
Unterkonstruktion  Nach der Oberflidchenreinigung
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+ Schdaden an der Deckung werden erkannt und kénnen
behoben werden

Nachteile

+ Arbeitsintensiv

- Uberlappungsbereich wird nicht gereinigt

« Gefahr von Staubbildung

« Je nach Lage und Neigung des Daches muss die Dachrei-
nigung in relativ kurzen Intervallen wiederholt werden.

2. Oberflichenreinigung und Uberlappungsbereich
(Umdecken des Deckmaterials)

Vorgehen

« Deckungsmaterial wird abgedeckt und mechanisch ge-
reinigt oder angehoben und die Félze mit Besen oder
Luftdruck gereinigt

+  Moos und Flechten werden mechanisch geldst

« Dach wird mit Besen gereinigt

Vorteile

- Uberlappungsbereich wird gereinigt

+ Keine grossen Emissionen

+ Keine chemischen Verdnderungen an der Deckung und
Unterkonstruktion

« Schédden an der Deckung werden erkannt und behoben

Nachteile

+ Arbeitsintensiv

« Gefahr von Staubbildung (Schutzmaske und Schutzbrille
tragen!).

Reinigen des Uberlappungsbereich mit Druckluft
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3. Dachreinigung mit Hochdruckreiniger

Vor Arbeitsbeginn:

+ Beurteilung und Zustand des Deckmaterials (Entstehen
Schaden am Deckmaterial)

« Bauherrn/Auftraggeber informieren Uber ev. farbliche
Veranderungen des Deckmaterials die bei diesen Ar-
beiten entstehen kénnen

Vorgehen/Wirkung

« Dach mit Hochdruckreiniger abwaschen, ausgenom-
men Déacher mit Deckmaterial aus Asbestzementplat-
ten

« Bei der Reinigung von asbesthaltigen Dachern sind be-
sondere Schutz- und Gesundheitsmassnahmen zu tref-
fen, sowie spezielle Gerédte fir die Reinigung einzuset-
zen (mit drucklosem Wasserstrahl arbeiten). Das Wasser
mit den Reinigungsriickstdnden muss aufgefangen, ge-
sammelt und speziell entsorgt werden.

Vorteile
- Keine Staubbildung

Nachteile

« Uberlappungsbereich wird nicht gereinigt

« Bei unsorgfalltiger Ausfiihrung Gefahr von Wassereintritt

+  Deckmaterial kann beschadigt werden

« Asbesthaltige Materialien dirfen nur mit Spezialgerdten
gereinigt werden. Asbesthaltige Materialien sollten nach
der Reinigung mit Restfaserbindemittel behandelt wer-
den.
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Faserzementwellplatten gereinigt
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Aufspriihen des biologischen Reinigers.

Generell sind bei Arbeiten auf Dédchern Absturzsicherungen an den
Dachkanten (Traufe, Ort), sowie der Schutz vor Stlirzen durch das Dach
vorgeschrieben.

4. Biologische Dachreinigung

Vorgehen/Wirkung

«  Produkte werden in flissiger Form auf das Deckmate-
rial aufgespriiht. Nach der Behandlung wird das Dach
bei Regen/Niederschlag wieder gereinigt und vor einem
Neubefall geschiitzt. Die Mikroorganismen werden auf
biologischem Weg abgeldst.

Vorteile

« Einfache Verarbeitung
+ Langzeitschutz

+ Kostenglinstig

Nachteile

. Uberlappungsbereich wird nur teilweise gereinigt

« Pflanzen und Rasenflachen in der Umgebung miissen
abgedeckt werden.

Mogliche Produkte, Wirkung, Anwendung

« Abbamousses:
Wird auf der Basis von quartendaren Ammoniumsalzen in
wassriger Losung hergestellt. Es ist zu 95 % biologisch
abbaubar und enthélt keine Sduren, Sulfate und Chlor.
Abbamousses entfernt nachhaltig Algen, Moos und
Flechten, wirkt pflegend und verhindert tber Jahre hin-
aus die Neubildung.
Bei der Verwendung von solchen Produkten gilt es die
jeweiligen Richtlinien und Datenblatter des Hersteller
zu beachten.

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
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5. Dachreinigung mit Kupferbahnen und -elementen

Wirkung

Sobald Kupfer an der Luft verbaut ist, beginnt das Metall zu
oxidieren. Es bildet sich eine braunliche Kupferoxidschicht.
Diese Patina ist der natirliche Witterungsschutz des Metalls.
Durch elektrochemische Reaktion werden bei Korrosion
Kupferionen gebildet, die biozid sind. Das sind die gleichen
Kupferionen wie sie in Form von Kupfersulfat als alt be-
wahrtes Anti-Pilzmittel verwendet werden. Der Regen ver-
teilt die Kupferionen auf der darunterliegenden Dachflache
und verunmoglicht das Wachsen von Moos und Algen. Dies
ist gut sichtbar unter Kamin- oder Dachfenstereinfassungen
aus Kupferblech.

Die Reinigung beziehungsweise das Sauberhalten von Da-
chern mit Kupferelementen ist immer eine langfristige An-
gelegenheit. Mit dieser Reinigungsmethode wird ein Lang-
zeiteffekt genutzt.

Anwendung
Diesen natlrlichen Prozess machen sich die im folgenden
beschriebenen Produkte zur Grundlage.

Vorteile
« Nach der Montage kein Aufwand mehr
« Natdrlicher Prozess

Nachteile

. Asthetik - je nach Dachfarbe sind die Produkte gut
sichtbar

«  Werden Kupferelemente bei Einfassungen, Blech-
anschliissen und Rinnen aus Titanzink, blankem Alumi-
nium und galvanisiertem Stahlblech verwendet, miissen
diese Materialien mit einem Schutzanstrich vor
Korrosion geschiitzt werden.

BIBERKRAFT Dachelemente

System und Wirkung

Kupferbleche mit Noppenodffnungen: Die Noppendffnungen
(Vergleich Kaseraffel) fihren dazu dass das Wasser langer tber
das Blech lauft und mehr Kupferionen herausgeldst werden.
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Fir die Herstellung der Biberkraftelemente wird zudem spe-
ziell veredeltes Kupfer mit einem hohen Reinheitsgrad verwen-
det, dass eine jahrelange Bildung von Kupfersulfat gewahrleis-
tet.

Produkte

Fldchenplatte: Kupferelement auf den jeweiligen Ziegeltyp
gepresst oder als ebene Platten fiir flache Deckmaterialien.
Firstelement: Gepresst flir Montage auf Firstziegel.

Classic: einzelne gepresste Platte

Premium: Zusatzlich vier Platten auf Grundplatte genietet,
was den Wirkungsgrad massiv erhoht.

MOOSfree - das Dachentmoosungsband
Vertrieb Gabs Gebaudehiille

System und Wirkung

Bei diesem Dachreinigungssystem sind bis 0.1 mm dicke
Kupferfaden auf einem eingelagerten wasserspeichenden
Vlies zu einem mehrlagigen Gestrick verarbeitet.

Diese Kupferfaden haben bei einer Bandbreite von 10 cm
die gleiche Oberflache wie ein 1.7 m2 grosses Kupferblech.
Zuséatzlich wird die Wirkung der grossen Kupferoberflache
durch die Einlagerung eines wasserspeichernden Vlieses na-
hezu verdoppelt. Die kontiunierlich erzeugten Kupferio-
nen werden in diesem Vlies zwischengespeichert. Sie kdn-
nen somit beim nachsten Regen nicht sofort komplett aus-
geschwemmt werden, sondern werden lber einen langeren
Zeitraum verteilt an die Dachoberflache abgegeben.

Es sind zwei Breiten erhéltlich:

MOOSfree 115 fir Dachflachen mit Sparrenldnge bis 10 m.
MOOSfree 170 fir Dachflachen mit Sparrenldnge bis 15 m.

MOOSfree
unterhalb First

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
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6. Reinigung von Dachern mit asbesthaltigen Materialien

Bei Deckmaterialien die aus Asbestzement bestehen, sind
die gultigen Vorschriften der SUVA einzuhalten. Diese sind
in der EKAS Richtlinie 6503 «Asbest» enthalten sowie in der
Broschiire «Asbest erkennen-richtig handeln» (84024.d) be-
schrieben. Im weiteren sind die aktuellen Unterlagen zum
Thema Asbest unter www.suva.ch ersichtlich und kénnen
dort bestellt/heruntergeladen werden.

Insbesondere gilt es Folgendes zu beachten:

« Dacher und Fassaden durfen aus Griinden des Sicher-
heit- und Gesundheitschutzes nur von Fachleuten gerei-
nigt werden. Die Personen miissen lber eine entspre-
chende Ausbildung verfiigen und missen sich regel-
massig weiterbilden.

Die Personen miussen:

- vor Beginn der Arbeiten eine Arbeitsplatzbeurtei-
lung vornehmen

- den Zustand der Platten beurteilen kénnen

- instruiert sein, wie die Platten zu begehen und zu
bearbeiten sind

- den Umgang und Einsatz mit der PSA (Persénlichen
Schutz-Ausriistung) kennen (z.B. Atemschutzgerdte
Typ FFP3, Schutzkleidung, -stiefel, -handschuhe) so-
wie deren sachgerechte Entsorgung.

« Ablagerungen und Moos sind in feuchtem Zustand mit
Spachtel und Biirste zu entfernen (partiell)

« Beim Reinigen mit Wasserstrahl (siehe auch Seite 3)
durfen die Reinigungsriickstédnde nicht aus der Reini-
gungszone hinausgelangen. Sie sind aufzufangen und
nach den kantonalen Vorschriften zu entsorgen.
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Beschddigte Oberfldche bei Faserzement-Wellplatten
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7. Beschichtungen

Vor Arbeitsbeginn:

+ Beurteilung und Zustand des Deckmaterials

+ Bei diesen Arbeiten sind die Sicherheitsmassnahmen
der Bauarbeiter-Verordnung (BauAV) sowie die Suva-
Vorschriften einzuhalten.

Vorgehen/Wirkung

« Die Deckung wird nach vorheriger griindlicher Reini-
gung im Spritz- oder Rollverfahren oder mit dem Pin-
sel beschichtet. Der Deckanstrich ist in verschiedenen
Dachfarben moglich.

Vorarbeiten/Voraussetzung

« Voraussetzung fiir eine Beschichtung ist ein intaktes
Eindeckungsmaterial. Auf briichiges oder sich aufldsen-
des Material (z. B. alter Faserzement) kann keine dauer-
hafte Beschichtung aufgebracht werden.

« Vor der Beschichtung ist das Deckmaterial griindlich
und sorgfaltig zu Reinigen.

« Die Be- und Entliftung des Daches muss auch nach der
Beschichtung gewahrleistet sein. Eventuell missen zu-
satzliche Luftungsoffnungen eingebaut werden.

Arten der Behandlung
« Hochelastische Acrylatbeschichtung (z.B. Grundierung
und 2 Deckschichten)

Aufspritzen der Dachbeschichtung

SCHWEIZ
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Vorteile

«  Optische Aufwertung des Daches, Dach sieht wie
«neu» aus

+ Guter Widerstand gegen Witterungseinflisse,
Schadstoffe und sauren Regen.

« Erschwert Algen- und Moosbewuchs

Nachteile

- Die Lebensdauer der Beschichtung kann je nach Sorg-
falt der Ausfiihrung von kurzer Dauer sein.

« Die Lebensdauer eines Daches kann bei unsachge-
masser Ausfiihrung oder einsetzen von nicht geeigne-
ten Materialien verringert werden.

- Die Eigenschaften des Eindeckungsmaterials kdnnen ne-
gativ beeinflusst werden.

« Ton ist nicht gleich Ton, jeder Ton besitzt andere physi-
kalische Eigenschaften und hat unterschiedliche Diffusi-
onseigenschaften. Die Beschichtung sollte in jedem Fall
atmungsaktiv sein.

- Das Deckmaterial kann bei der Ausfiihrung der Reini-
gung und Beschichtung beschadigt werden.

«  Uberlappungsbereich wird nicht gereinigt und be-
schichtet

« Kosten sind oft eher hoch
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Schadhafte Beschichtung
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